Szybki e-mail w drodze do pracy lub wystanie naj-
nowszego zdjecia z wakacji prosto do domu - dzieki
smartfonom i tabletom to takie proste. Ciagle uzy-
wamy swoje urzadzenia mobilne. Szczegdlnie wyswie-
tlacz or wy-swietlacz musi by¢ bardzo odporny i

trwaty.

Dlatego podczas procesu produkcyjnego wyswietlacz
jest czyszczony kilkakrotnie za pomoca lamp eks-
cymerowych, aby usunac zanieczyszczenia organiczne
podtoza, co zmniejszytoby przyczepnosc i jakosc.
Lampa ekscymerowa nazywa sie zrddto swiatta UV, w
ktérej wykorzystuje sie zjawisko energii fotondw.
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Lampy ekscymerowe moga by¢ réwniez stosowane do
matowienia powierzchni, takich jak wyktadziny PVC.
Przy dtugosci fali 172 nm, lampy te maja ogromna
emisje energii, ktdra rozpoczyna proces polimeryzacji
w gornej czesci warstwy pokrytej promieniami UV.
Gtebokos¢ penetracji tego typu promieniowania UV
jest stosunkowo niewielka, co powoduje, ze proces ten
przebiega tylko na wierzchniej folii bez wptywania na

gtebsze warstwy.

Gtebsze utwardzanie mozna uzyskac stosujac kon-
wencjonalne technologie UV. Utwardzajac lampami
ekscymerowymi otrzymujemy bardzo twarda, matowa
powierzchnie o wysokiej odpornosci na zarysowania i
Scieranie mechaniczne. Poniewaz lampy te wytwarzaja
zimne Swiatto, dlatego stosujac je mozna lakierowac
nawet materiaty wrazliwe na ciepto, takie jak plastik

i cienkie folie. Ten aspekt i fakt, ze do czyszczenia lub
aktywacji powierzchni nie potrzeba zadnych chemi-
kalidw, sprawia, ze lampy ekscymerowe sa przyjazne

$rodowisku.




LAMPY EKSCYMEROWE MAJA ROZNE ZASTOSOWANIA:

MATOWIENIE POWLOK
Wstepne utwardzanie: ekscymer UV (172 nm) w
inercyjnej atmosferze

Utwardzanie: lampa UV o $rednim ciénieniu (petne
spektrum) w inercyjnej atmosferze

Nie wymaga stosowania srodkéw matujacych

Poziom potysku: 5-10% jednostki potysku

LAMPY EKSCYMEROWE
Dtugosc¢ lampy: 375 mm - 4000 mm

Zasilanie: ok. 5W / cm, maks. 1 KW

Sprawnosc: ok. 40%

FWHM: ok. 14 nm

Inne dtugosci fali przy zmianie gazu

(222 lub 308 nm) Contact angle Contact angle
Initial Value < 30° After Treatment Value < 10°

Reakcja dielektrycznego wytadowania barierowego
(DBD] z zaréwka kwarcowa jako bariera dielektryczna i PROCES EKSCYMEROWY
napetnionym gazem jako medium odprowadzajacym.
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